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Część I

                                     Opis próbek wysłanych do badań
w Instytucie SGS United Kingdom LTD.
w celu określenia zgodności wyrobów z Europejską Normą Bezpieczeństwa dla zabawek 
                                                       BSEN 71-3 
Próbka 1 – próbka lakieru akrylowego Ekoakrylik – określona przez Instytut jako biała farba wodna.
Próbka 2 – próbka emalii Ekoakrylka –  określona przez Instytut jako zielona – do próbki wmieszano wszystkie pigmenty tworzące poszczególne kolory w stężeniu wymaganym  dla każdego koloru.

Próbka 3 – próbka lakobejcy Lakobejca-Toy –  określona przez Instytut jako niebieska – do próbki wmieszano wszystkie pigmenty tworzące poszczególne kolory w stężeniu wymaganym  dla każdego koloru.

                                                            Część II – następne 2 strony
Oryginał dokumentu w języku angielskim
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Test Report On Submitied Sample Recelved On 05/10/2006.
Testng conducted between 20/10/2006 and 24/10/2006

Sample Description:  Paints.

Details of Sample: A set of green, bue and white water-based paints, The flems are
packaged in a plastic container with a printed 10go.

Testing Required:  For complance with the European Standard on Safety o Toys:
Result.
BSEN 71-3:1995 Incorporating Amendment No. 1 Pass
Conclusions: ‘The submitied samples as detaied above, complied with the requirements
as lised above.

sgnea L. (2. S,

L R Sandwith, BSc (Hons)
‘Chemical-Technologist
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APPENDIX

'BSEN 71-3:1995 Incorporating Amendment No. 1
MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

rmi ‘The Quantity Of Migrated Elements

Analysis of samples for migraton of certain elements for BSEN 71-3: 1995 requirements was carred
ot using Atomic Absorption or Induciively Coupled Argon Plasma Spectrometry.

justed Analytical Results  Results Quoted as mg soluble element per Kg material.
Element: | Arsenic _Barium _Cadmium Chromium Mercury _Lead _ Animony_Selenium
Limit 25 1000 75 e e o 6 50
sSample 1 5 s s < < s < <
Sample 2 < 5 < @ s 5 < <
Sample 3 s < P < s < P
Results of Analyss PASS

Details of Analytical Samples
Sample 1 Wnite paint
Sample2  Green paint
Sample 3 Blue paint

“+ End of Report




Część III
Tłumaczenie oryginału z  języka  angielskiego.
(tłumaczenie  1-szej strony oryginału)
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Test Report No. BTO 104295/1a

Raport z ulepszonego testu BTA 104295/1 wystawiony w dniu 31/10/2006

Data:  27 listopada 2006



Raport z badań na próbkach nadesłanych w dniu 5/10/2006



Badania przeprowadzono pomiędzy 20/10/2006 a 24/10/2006

Opis próbek:

Farby

Wyszczególnienie próbek :  zielona, niebieska i biała farba wodna.         

 Próbki były zapakowane w plastikowe pojemniki z wydrukowanym logo.

Wymagania testu:
Zgodnie z Europejską Normą Bezpieczeństwa dla zabawek




BSEN 71-3:1995 Właczona Poprawka Nr 1






                                                                                                                   Wynik









       Pozytywny  




Podpisano: ……..(podpis nieczytelny)




L.R. Sanwith, BSc   (Hons)     



Chemical-Technologist

Tłumaczenie oryginału z  języka  angielskiego.
(tłumaczenie  2-giej strony oryginału)
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ZAŁĄCZNIK

Przedstawienie wyników analiz:

 Rezultaty przedstawione w mg rozpuszczonego elementu na 1 Kg materiału

	Element:
	Arsen     Bar    Kadm    Chrom    Miedź   Ołów     Antymon      Selen             

	Limit:
	  25       1000     75          60             60            90        60                500

	Próbka 1

Próbka 2

Próbka 3
	 <5           <5      < 5           < 5          <5            <5       <5                <5

 <5             5       < 5           < 5          <5              5       <5                <5

 <5           <5      < 5           < 5          <5            <5        <5                <5


Rezultaty analiz:              pozytywne

Wyszczególnienie analizowanych próbek:

Próbka 1 

-
Lakier Ekoakrylik (farba przezroczysta)
Próbka 2 

-
Emalia Ekoakrylka (farba – zielona)
Próbka 3

-
Lakobejca Toy (farba – niebieska)
                              *       Koniec Raportu     *
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